






توضیحات

ASTM B280 استاندارد لازم جھت ابعاد تیوب ھا 

Drawn Straight Lengths فشار کاری 



 ۱ از ۱ صفحه
 

 

  بازرسي و حفاظت فني عمليات
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QC-PRO-MAT-03  شماره ويرايش:  كالادستورالعمل خريد 

Ver. 02 
 پارس شركت نفت وگاز

  ارايه نتيجه و تطبيق با استاندارد انجام آزمون كوانتومتري،  .1
  استاندارد مربوطه Gradeمطابقت با  يهتاييدذكر نتيجه تست به همراه و  (حداقل سه نمونه) انجام تست كشش .2

 

 

 توجه: آزمايش ها مي بايست به يكي از دو صورت زير انجام پذيرد:

 الف) انجام تست ها در آزمايشگاه مورد تاييد شركت نفت و گاز پارس و ارائه گواهينامه 

 مورد تاييد شركت نفت و گاز پارس TPA) تاييد كليه مدارك و گواهينامه ها توسط ب
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