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مربوط  ISOيا  ASTM ،ASMEآزمون كوانتومتري (غير مخرب)، ارايه نتيجه آناليز و تطبيق با استاندارد انجام  .1

 به هر متريال

 انجام آزمون غير مخرب سختي سنجي (حداقل سه نقطه)، ارايه نتيجه و تطبيق با استاندارد  .2

استاندارد  Gradeمطابقت با  يهو ذكر نتيجه تست به همراه تاييد(حداقل سه نمونه)  كششمخرب انجام تست  .3
 مربوطه 

بزرگنمايي متفاوت، تحليل ريزساختار و انجام آزمون متالوگرافي رپليكا (غير مخرب)، ارائه تصاوير در حداقل دو  .4
حرارتي و ارايه تأييديه جهت سازگاري با سرويس گاز ترش، نوع عمليات  NACE MR0175مطابقت با استاندارد 

  ابي مطابقت با استاندارد مربوطه. صورت گرفته و نتيجه ارزي

 

  

  بايست به يكي از دو صورت زير انجام پذيرد:ها ميآزمايش
  ها در آزمايشگاه مورد تأييد شركت نفت و گاز پارس و ارائه گواهينامه معتبر داراي امضا، مهر و هولوگرام تستالف) انجام 

  مورد تأييد شركت نفت و گاز پارس TPAها توسط ب) تاييد كليه مدارك و گواهينامه
 

  


